JAD

TKANINY

Date/ Datum/ Data :
14.11.2019

Mazrwa produlktu | item Artikel |
ITAKA

Product profile for upholstery fabrics in living areas
Artikelpass fur Polstermabelbezugsstoffe im Wohnbereich
Karta techniczna produktu

Weight m¥ Gewicht m* Gramatura m* : 230g+/-5%
Composition / Zusammensetzung/ Skitad © 100% PES
Usable width of roll/ Nutzbreite/Szerokosé ukytkowa : 140 cm

water resistant finishing/ wasserbweisend/ wykonczenie hydrofobowe

Badanie Prufverfahren Einheit I Eetagerte
Hipiomad B llﬂhﬂm|ﬂﬂuﬂ-ulm

Abrasion resistance Revs./

Test Martindale ) Suwy

Tensile Strongth

Zugleshgieit | 3 M % =1000 736 (32) ASA

o e EN ISO 13934-1

rorcinganie

Piling resistance Revs./

Pilling EN ISO Touren >5000 A

Sklonno4c do mechacenia | 12945-2:2002 Suwy

pillingu

Tkaniny JA.D, sp. 7 0.0. 5p.k. Siekska 3, Zalasewo 62-020 Swarzedz
e-mall: ofice@tkaninyjad.pl

tel. 0048 61 B1 B1 550
www. tkaninyjad.pl



Tost/ Prufung Tost method univ Result/ Ergebels/ Wynik | Category
Badanle Prutverfahren Einhelt  wyrp/Kette  Welt/ Schais Kstegoria
Metodn Badania Jodnostka Ounawa Wanek

Rubbing solbwents

Reibiechtheit trocken PN-EN 14465:2005 5 v e
Qdpornodc na tarcle suche A12007
I Rubbeng fastness in humad state

Rebechthert nass PN-EN 14465:2005 5 5 NA

Odpornodé na tarcle mokre

A12007

Teaniny JLAD. sp. z 0.0. spk. Sielska 3, Zalasewo 62-020 Swarzedz

e-mail; officed@tkaninyad.pl

tel, 0048 61 81 81 550

wnrw. teaninyjad. p!



Nazwa produktu | Item Artikel :
KRETA PLUS

Product profile for upholstery fabrics in living areas
Artikelpass fir Polstermobelbezugsstoffe im Wohnbereich
Karta techniczna produktu

Weight m?/ Gewicht m¥* Gramatura m*
Composition / Zusammensetzung/ Skiad
Usable width of roll/ Nutzbreite/Szerokos$é uiytkowa

JAD

TEAMNIMNY

Date/ Datum/ Data :
01.04.2016

280 g +/- 5%
100% PES
145 em

water resistant finishing/ wasserbweisend/ wykonczenie wodoodporne

Test/ Prufung Test method Unit/ Result/ Ergebinis/ Wynik Categary

Badanle Priufverfahren Einheit Kategorie
Motads Badanl Jod l”uwmm

Abrasion resistance Revs./

Scheuverfestigkeit (Martindale) : Touren > 50 000 A

T Martind EN ISO 12947-1,2

Tensile Strength

Zuglestigheit EN ISO 13934-1 M % >1000 |736(32) AJA

Wytrzymalosc na

rozciaganie

Pilling resistance Revs./

Piling EN ISO Touren >5000 A

Sklonnosc do mechacenia i 12945-2:2002 Suwy

pillingu

Tkaniny JLA.D. sp. z 0.0, spk. Sielska 3, Zalasewo 62-020 Swarzedz e-mail:

office@tkaninydankowski.com.pl

tel. 0048 61 81 B1 550
vwww.tkaninydankowski.com.pl



JAD

THANINY

Test/ Prutung Test method Unit, ] Sty

Badanie Prufverfahren Elmhelt s/ kette | Weft/ Schuss |FHe82r
Metoda Badania Jednostka Osnowa Wigtek

Rubbing solvents

Reibechtheit trocken EN ISO 5 5 AA

Odpornosc na tarcie suche 105-X12-2005

Rubbing fastness in humid state

Reibechtheit nass EN ISO 5 5 AlA

Odpornosé na tarcie mokre 105-X12-2005

X 30 K

PTESCWSNE Cryszczenie chemicme SuszEnE
Waschen Chioren Zegein Chemische Reinigung~ Trocken
Washing Chiormaton roning Chemecal deaning Dmying

ZA| ECANA PMELEGNACAEMDFOHLENDE PRLEGEXENNTEICHNUNG/ RECOMMENDED CARE LABELLING

Tkaniny JLA.D. sp. zo.0. spk. Sielska 3, Zalasewo 62-020 Swarzedz e-mail:
officegtkaninydankowski.com.pl

tel. 0048 61 A1 B1 550
wwaltkaninydankowski com.pl



